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Client Name: SHENZHEN YUXIN TECHNOLOGY CO.,LTD 

客户名称： 深圳市钰鑫科技有限公司 

Client Address: 
501,NO.11,LONE 2,XIANTIAN DISTRICT 2,HUAIDE COMMUNITY,FUYONG 
STREET, BAO 'AN DISTRICT,SHENZHEN 

客户地址： 深圳市宝安区福永街道怀德社区咸田二区二巷 11 号 501 

 
Sample Name:  ABS Y213 

样品名称:  ABS Y213 

The above sample(s) and information were provided by the client. 

以上样品及信息由客户提供。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 
 
 

SGS Job No.:  SZP25-001420 

SGS 工作编号:  SZP25-001420 

Sample Receiving Date:  Jan 09, 2025 

样品接收时间:  2025 年 01 月 09 日 

Testing Period:  Jan 09, 2025 ~ Jan 14, 2025 

检测周期:  2025 年 01 月 09 日 ~ 2025 年 01 月 14 日 

Test Requested:  Select test(s) as requested by the client. 

检测要求:  根据客户要求检测 

Test Method(s):  Please refer to next page(s). 

检测方法:  见后续页。 

Test Result(s):  Please refer to next page(s). 

检测结果:  见后续页。 
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Test Requirement 

检测要求 

Conclusion 

结论 

EU RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU 
- Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls 
(PBB), Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
(DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) and Diisobutyl 
phthalate (DIBP) 

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六

价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 

(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)和邻苯二甲酸二

异丁酯 (DIBP) 

Pass 

符合 

 

 

 

 
Test Result(s):  

检测结果： 

 

Test Part Description： 

检测部件外观描述: 

SN ID 

样品序号 

Sample No. 

样品编号 

SGS Sample ID 

SGS 样品 ID 

Description 

样品描述 

SN1 A1 SZX25-0000909-0001.C001 
Black plastic grains 

黑色塑胶粒 
 

 
Remarks: 

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% 
(2) MDL = Method Detection Limit 
(3) ND = Not Detected (< MDL) 
(4) “-“ = Not Regulated 

备注： 

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% 

(2) MDL=  方法检出限 

(3) ND = 未检出( < MDL) 

(4) "-" = 未规定 

 
EU RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU - Lead, Mercury, 
Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ethers 
(PBDE), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) 
and Diisobutyl phthalate (DIBP) 

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴

二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 

(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 

 
Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017 

and IEC 62321-12:2023, analysis was performed by ICP-OES/AAS, UV-Vis and GC-MS. 

检测方法： 参考 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017，IEC 62321-5:2013，IEC 62321-7-2:2017 和 IEC 

62321-12:2023，采用 ICP-OES/AAS，UV-Vis 和 GC-MS 进行分析。 
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Test Item(s) 

检测项目 

Limit 

限值 

Unit(s) 

单位 

MDL A1 

Lead (Pb) / 铅 (Pb) 1000 mg/kg 2 ND 

Mercury (Hg) / 汞 (Hg) 1000 mg/kg 2 ND 

Cadmium (Cd) / 镉 (Cd) 100 mg/kg 2 ND 

Hexavalent Chromium (Cr(VI)) / 六价铬 

(Cr(VI)) 
1000 mg/kg 8 ND 

Polybrominated biphenyls (PBB) / 多溴

联苯之和 (PBB) 
1000 mg/kg - ND 

Monobrominated biphenyl (MonoBB) / 一

溴联苯 (MonoBB) 
- mg/kg 25 ND 

Dibrominated biphenyl (DiBB) / 二溴联苯 

(DiBB) 
- mg/kg 25 ND 

Tribrominated biphenyl (TriBB) / 三溴联

苯 (TriBB) 
- mg/kg 25 ND 

Tetrabrominated biphenyl (TetraBB) / 四

溴联苯 (TetraBB) 
- mg/kg 25 ND 

Pentabrominated biphenyl (PentaBB) / 

五溴联苯 (PentaBB) 
- mg/kg 25 ND 

Hexabrominated biphenyl (HexaBB) / 六

溴联苯 (HexaBB) 
- mg/kg 25 ND 

Heptabrominated biphenyl (HeptaBB) / 

七溴联苯 (HeptaBB) 
- mg/kg 25 ND 

Octabrominated biphenyl (OctaBB) / 八

溴联苯 (OctaBB) 
- mg/kg 25 ND 

Nonabrominated biphenyl (NonaBB) / 九

溴联苯 (NonaBB) 
- mg/kg 25 ND 

Decabrominated biphenyl (DecaBB) / 十

溴联苯 (DecaBB) 
- mg/kg 25 ND 

Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 

/ 多溴二苯醚之和 (PBDE) 
1000 mg/kg - ND 

Monobrominated diphenyl ether 

(MonoBDE) / 一溴二苯醚 (MonoBDE) 
- mg/kg 25 ND 

Dibrominated diphenyl ether (DiBDE) / 

二溴二苯醚 (DiBDE) 
- mg/kg 25 ND 

Tribrominated diphenyl ether (TriBDE) / 

三溴二苯醚 (TriBDE) 
- mg/kg 25 ND 

Tetrabrominated diphenyl ether 

(TetraBDE) / 四溴二苯醚 (TetraBDE) 
- mg/kg 25 ND 

Pentabrominated diphenyl ether 

(PentaBDE) / 五溴二苯醚 (PentaBDE) 
- mg/kg 25 ND 

Hexabrominated diphenyl ether 

(HexaBDE) / 六溴二苯醚 (HexaBDE) 
- mg/kg 25 ND 

Heptabrominated diphenyl ether 

(HeptaBDE) / 七溴二苯醚 (HeptaBDE) 
- mg/kg 25 ND 



 

 

Test Report No.: SZXEC25000090901 Date: Jan 14, 2025 Page 4 of 11 

检测报告   日期： 2025 年 01 月 14 日 页码 4 of 11 
 

 

 

Test Item(s) 

检测项目 

Limit 

限值 

Unit(s) 

单位 

MDL A1 

Octabrominated diphenyl ether 

(OctaBDE) / 八溴二苯醚 (OctaBDE) 
- mg/kg 25 ND 

Nonabrominated diphenyl ether 

(NonaBDE) / 九溴二苯醚 (NonaBDE) 
- mg/kg 25 ND 

Decabrominated diphenyl ether 

(DecaBDE) / 十溴二苯醚 (DecaBDE) 
- mg/kg 25 ND 

Di-2-Ethyl Hexyl Phthalate (DEHP) / 邻

苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 
1000 mg/kg 50 ND 

Benzyl Butyl Phthalate (BBP) / 邻苯二甲

酸丁苄酯 (BBP) 
1000 mg/kg 50 ND 

Dibutyl Phthalate (DBP) / 邻苯二甲酸二

丁酯 (DBP) 
1000 mg/kg 50 ND 

Diisobutyl Phthalate (DIBP) / 邻苯二甲酸

二异丁酯 (DIBP) 
1000 mg/kg 50 ND 

 

 

 
Notes: 
(1) The maximum permissible limit is quoted from RoHS Directive (EU) 2015/863. 
(2) IEC 62321 series is equivalent to EN 62321 series. 
(3) The restriction of DEHP, BBP, DBP and DIBP shall apply to medical devices, including in vitro medical 
devices, and monitoring and control instruments, including industrial monitoring and control instruments, 
from 22 July 2021. 
 

备注： 

(1) 最大允许极限值引用自 RoHS 指令(EU) 2015/863。 

(2) IEC 62321 系列等同于 EN 62321 系列。 

(3) 2021 年 7 月 22 号开始，DEHP， BBP， DBP 和 DIBP 的限制适用于医疗器械，包括体外医疗器械，监控

仪表，包括工业监测和控制仪器。 
 

 

Unless otherwise stated, the decision rule for conformity reporting is based on Binary Statement for Simple 
Acceptance Rule (w=0) stated in ILAC-G8:09/2019. 
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This 
document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. 
The test report shall only be used for clients’ scientific research, teaching, internal quality control, product 
research and development, etc… and just for internal reference. 

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。 

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。 

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。 
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ATTACHMENTS 
 

 
Elements Testing Flow Chart 

 
These samples were dissolved totally by pre-conditioning method according to below flow chart. 

 
 
  

ICP-OES/AAS 

DATA 

Filtration 

Acid digestion with 

microwave/ hotplate 

Sample Preparation 

Sample Measurement 

Solution Residue 

1) Alkali Fusion / Dry 

Ashing  

2) Acid to dissolve 
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附件 

 
元素检测流程图 

 

样品按照下述流程被完全消解 

 
 
  

电感耦合等离子体发射光 

谱仪/原子吸收光谱 

 

数据 

 

预处理 

 

量取 

 

溶液 

 

过滤 

 

残留物 

 

1) 碱熔法/灰化 

2) 酸溶解 
 

用微波消解仪/电热板进
行酸消解 
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ATTACHMENTS 
Hexavalent Chromium (Cr(VI)) Testing Flow Chart 

 
 
 
 
  

Metallic 

material 

DATA 

UV-Vis 

Boiling water 

extraction 

Adding 1,5- 

diphenylcarba

zide for color 

development 

 

Sample Preparation 

Sample Measurement 

Adding 1,5- 

diphenylcarbazide for 

color development 

UV-Vis 

Nonmetallic 

material 

Dissolving by 

ultrasonication 

pH adjustment 

DATA 

ABS/PC/PVC Others 

Digesting at 
150~160°C 

Digesting at 
60°C by 

ultrasonication 

Separating to 
get aqueous 

phase 
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附件 

六价铬检测流程图 

 

 

 

 

 
 
  

预处理 

量取 

金属 

沸水萃取 

加入 1,5-二苯
碳酰二肼显色 

数据 

. 

紫外-可见光分

光光度计 

加入 1,5-二苯碳
酰二肼显色 

紫外-可见光 

分光光度计 

非金属 

调整 pH 

数据 

超声溶解 

ABS/PC/PVC 其它 

在 150~160°C

条件下消解 

在 60°C条件

下超声消解 
分离得到水相 
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ATTACHMENTS 
 

PBB/PBDE/Phthalates Testing Flow Chart 
 

 

 
 
  

Sample cutting/preparation 

Sample measurement 

Solvent extraction 

Concentration/Dilution 

Filtration 

GC-MS 

DATA 
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附件 

 

PBB/PBDE/Phthalates 检测流程图 
 

 

 
 
  

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

浓缩/稀释 

过滤 

气相色谱-质谱联用仪 

数据 
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Sample Photo: 

样品照片： 

 

SZX25-0000909-0001.C001 

 

SGS authenticate the photo on original report only 

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用 

*** End of Report *** 

***报告结束*** 
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